
ГОСТ, ТУ
Размер

Сталь База Общий итог

ТУ 1317-006 89 х 8 нк8000/ПКФ 13ХФА 5,752 5,752

Тройник ОСТ 36-24-77 820х12 х 530х10 тройник 17Г1С 1,000 1,000

круг 20 х круг 98Х18 0,050 0,050

24 х круг (пусто) 0,028 0,028

26,5 х круг 38ХС 0,100 0,100

29 х круг (пусто) 0,050 0,050

г/к 2сорт. ТУ 14-3Р-1430-2007 108 х 8 нд/ПКФ 20 0,160 0,160

108 х 12 нд/ПКФ 20 0,315 0,315

114 х 12 нд/ПКФ  09Г2С 0,672 0,672

140 х 5 нд/ПКФ 20 0,694 0,694

159 х 4,5 нд/ПКФ  09Г2С 0,178 0,178

159 х 8 нд/ПКФ 20 1,315 1,315

Б/У 630 х 10 нд/ПКФ Б/У 6,851 6,851

9567-75 8П х 0,8П мр4000/ПКФ 10 0,000 0,000

8734-75 7 х 2,5 нб6000/ПКФ 20 0,000 0,000

10 х 1 нб6000/ПКФ 20 0,151 0,151

10 х 2 нк6000/ПКФ 20 1,136 1,136

10 х 3 нк6000/ПКФ 20 0,190 0,190

12 х 1 нк6000/ПКФ 20 0,294 0,294

12 х 1 нб6000/ПКФ 20 0,320 0,320

12 х 2 нк6000/ПКФ 20 0,845 0,845

12 х 2 нб6000/ПКФ 20 0,136 0,136

14 х 3 нк6000/ПКФ 20 0,467 0,467

14 х 3 нб6000/ПКФ 20 0,456 0,456

14 х 4 нк6000/ПКФ 20 0,288 0,288

15 х 2 нб6000/ПКФ 20 0,301 0,301

16 х 1 нк6000/ПКФ 20 0,462 0,462

16 х 2 мр4500/ПКФ  09Г2С 0,845 0,845

16 х 2 нк6000/ПКФ  09Г2С 0,077 0,077

16 х 2,5 нк6000/ПКФ 20 4,958 4,958

16 х 3 нк6000/ПКФ 20 0,534 0,534

16 х 3 мр12000 20 1,031 1,031

16 х 3,5 нк6000/ПКФ 20 1,934 1,934

16 х 4 нк6000/ПКФ 20 0,570 0,570

18 х 2 нк6000/ПКФ 20 1,351 1,351

 09Г2С 0,000 0,000

18 х 2,5 нк6000/ПКФ 20 1,180 1,180

18 х 2,5 нб6000/ПКФ 20 0,528 0,528

18 х 3 нк6000/ПКФ 20 0,000 0,000

18 х 4 нк6000/ПКФ 20 0,245 0,245

20 х 2 нк6000/ПКФ 20 1,370 1,370

20 х 2,5 нк6000/ПКФ 20 3,118 3,118

20 х 3 нк6000/ПКФ 20 1,302 1,302

20 х 4 нк6000/ПКФ 20 0,140 0,140

22 х 1,5 нб6000/ПКФ 20 0,200 0,200

22 х 2 нк6000/ПКФ 20 0,790 0,790

22 х 2,5 нд/ПКФ 20 0,008 0,008

22 х 2,5 нк6100 20 1,403 1,403

 

  Наличие базы, заводского склада и объемы в производстве на 29.03.2024 г.

НАЛИЧИЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ НА САЙТЕ www.utpcomp.ru

ЦЕНЫ ДЕЙСТВУЮТ НА УСЛОВИЯХ 100 % ПРЕДОПЛАТЫ

ДЕЙСТВУЮТ ПРИПЛАТЫ ЗА МАЛОТОННАЖНОСТЬ:

ООО ПКФ "Уральская трубопромышленная компания"
Юр.адрес: 620141, Россия, Свердловская 

область, 

г. Екатеринбург, ул. Майкопская,  д.10, 

помещение 206А

р/сч 40702810800020004228

в  филиале № 6602 Банка ВТБ 24 

г. Екатеринбург

к/сч 30101810400000000905

БИК 046568905

ИНН 6658459980 КПП 667801001

Адрес: г. Первоуральск,

ул. Вайнера 27а, 2этаж,офис 3

Почта: 623100, г Первоуральск,

ул Вайнера, а/я 344

Тел/факс: (3439) 29-61-16, 29-61-26

 29-62-40, 24-47-56,24-42-06

Сайт: www.utpcomp.ru

E-mail: office@utpcomp.ru

ГОСТ 8734-75 (тянутые)

1. до 0,1 тн.- +50%
2. от 0,1 тн. до 0,5 тн.- +10%
3. от 0,5 тн. до 1 тн. -+5%
4. от 1тн. и более -цена прайса

ГОСТ 8734-75 (тонкостенные)

1. до 20 м.- +60%
2. от 20м.до 50 м.- +30%
3. от 50 м. до 100 м.- +10%
4. от 100 м. и более -цена прайса

ГОСТ 8732-78 (горячекатанные)

1. до 0,5 тн.- +3000 руб.
2. от 0,5 тн. до 1 тн.- +2000 руб.
3. от 1тн. и более -цена прайса

Распродажа труб ! ! !

Скидка на горячекатанные трубы по согласованию с менеджером



8734-75 22 х 3 нк6000/ПКФ 20 1,064 1,064

22 х 3 нк9000/ПКФ 20 1,304 1,304

22 х 3,5 нк6000/ПКФ 20 1,139 1,139

22 х 4 нк6000/ПКФ 20 0,692 0,692

25 х 1 нд 20 0,062 0,062

25 х 2 нк6000/ПКФ  09Г2С 0,012 0,012

20 0,000 0,000

25 х 2,5 нк6500/ПКФ 20 0,630 0,630

25 х 2,5 нк9000/ПКФ 20 0,189 0,189

25 х 3 нк9500 20 1,760 1,760

25 х 3 нк8500/ПКФ 20 5,878 5,878

25 х 3,5 нк8500/ПКФ 20 0,000 0,000

25 х 4 нк9500 20 4,590 4,590

25 х 4 нк6500/ПКФ 20 2,686 2,686

25 х 5 нк6500/ПКФ 20 2,496 2,496

28 х 2 нк6000/ПКФ 20 1,936 1,936

28 х 2,5 нк6000/ПКФ 20 0,918 0,918

28 х 3 нк9000/ПКФ  09Г2С 5,103 5,103

28 х 4 нк9500 20 0,050 0,050

28 х 4 нк8000 20 0,297 0,297

28 х 4,5 нк9000/ПКФ 20 6,038 6,038

30 х 2 нк6000/ПКФ 20 2,478 2,478

30 х 2,5 нк6500/ПКФ 20 2,844 2,844

30 х 3 нк9000/ПКФ 20 1,035 1,035

30 х 3 нк6000/ПКФ 20 0,544 0,544

30 х 3 нк6500/ПКФ 20 1,933 1,933

30 х 4 нк6500/ПКФ 20 0,136 0,136

30 х 4 нк6000/ПКФ 20 2,200 2,200

30 х 4 мр6000/ПКФ 20 0,000 0,000

30 х 6 нк6500 20 3,090 3,090

30 х 7 нб6000/ПКФ 20 0,019 0,019

32 х 2 нк6000/ПКФ 20 0,136 0,136

32 х 3 нк9900 20 0,000 0,000

32 х 3 нк9000/ПКФ 20 0,000 0,000

32 х 3,5 нк9000/ПКФ  09Г2С 2,602 2,602

20 0,274 0,274

32 х 3,5 20 0,217 0,217

32 х 3,5 нк10500 20 20,320 20,320

32 х 3,5 нд/ПКФ 20 0,000 0,000

32 х 4 нк9000/ПКФ  09Г2С 4,744 4,744

32 х 4 нк11000 20 0,000 0,000

32 х 4,5 кр3000 40Х 0,000 0,000

32 х 5 нк9000/ПКФ 20 0,000 0,000

32 х 6 нк9000/ПКФ 20 4,170 4,170

32 х 8 нк6000/ПКФ 20 1,140 1,140

32 х 8 нк9000/ПКФ 20 0,264 0,264

32 х 8 нк6500/ПКФ 20 1,590 1,590

38 х 2 нк6000/ПКФ 20 0,379 0,379

38 х 3 нк9000/ПКФ  09Г2С 4,850 4,850

38 х 3 нк10500 20 5,395 5,395

38 х 3,5 нк9000/ПКФ  09Г2С 6,384 6,384

20 1,513 1,513

38 х 3,5 нк10500 20 0,000 0,000

38 х 4 нк9000/ПКФ  09Г2С 4,684 4,684

20 0,000 0,000

38 х 5 нк9300/ПКФ 20 0,931 0,931

38 х 5 нк9000/ПКФ 20 5,180 5,180

38 х 6 нк9000/ПКФ 20 2,950 2,950

38 х 6 нк9300/ПКФ 20 1,098 1,098

40 х 3 нк6000/ПКФ 20 1,948 1,948

42 х 3 нк9000/ПКФ  09Г2С 0,927 0,927

20 19,885 19,885

42 х 4 нк9000/ПКФ 20 1,198 1,198

42 х 5 нк9000/ПКФ  09Г2С 6,048 6,048

20 1,356 1,356

42 х 5 нк8000/ПКФ 20 6,982 6,982

42 х 6 нк9000/ПКФ 20 0,814 0,814

42 х 8 нк9000/ПКФ 20 1,898 1,898

45 х 3,5 нк6500 20 1,910 1,910

48 х 2 нк5000 20 1,145 1,145

48 х 3 нк9500 20 3,602 3,602

48 х 3 нк6000/ПКФ 20 3,760 3,760

48 х 3,5 нк9000/ПКФ 20 0,096 0,096

48 х 3,5 нк6000/ПКФ 20 2,858 2,858

48 х 4 нк9000/ПКФ 20 5,317 5,317

48 х 5 нк9500 20 0,218 0,218

48 х 5 нк6000 20 2,658 2,658

48 х 6 нк6000 20 1,181 1,181

48 х 7 нк6000/ПКФ 20 0,137 0,137



8734-75 48 х 7 нк6500 20 3,160 3,160

48 х 8 нк9000/ПКФ 20 0,152 0,152

48 х 8 нд/ПКФ 20 1,846 1,846

50 х 3 нк65000 20 1,752 1,752

50 х 4 нк9000/ПКФ 20 2,300 2,300

50 х 4 мр6000/ПКФ 10 0,000 0,000

50 х 5 нк6500 20 2,214 2,214

50 х 6 нд 20 0,363 0,363

50 х 6,5 нб6000/ПКФ 20 0,000 0,000

50 х 8 20 20,000 20,000

50 х 8 нк7000 20 3,170 3,170

50 х 10 нк6000/ПКФ 20 0,840 0,840

51 х 2,5 нк9000/ПКФ  09Г2С 7,380 7,380

20 38,676 38,676

51 х 3 нк9000/ПКФ  09Г2С 1,360 1,360

51 х 3,5 нк9000/ПКФ 20 4,890 4,890

51 х 4 нк6500  09Г2С 5,140 5,140

51 х 5 нк9000/ПКФ 20 0,108 0,108

51 х 5 нк6000 20 5,380 5,380

57 х 3 нк9000/ПКФ 20 10,420 10,420

60 х 6 нк9000/ПКФ 20 0,000 0,000

65 х 10 кр3000/ПКФ 30ХГСА 0,080 0,080

100 х 4 од6000-7000/ПКФ 30ХГСА 0,482 0,482

6 х 1 нб6000/ПКФ 20 0,211 0,211

11 х 1,6 нд 45 0,000 0,000

34 х 2 нк5000 20 0,432 0,432

34 х 3 нк6500/ПКФ 20 0,292 0,292

34 х 3 мр6500/ПКФ 20 7,945 7,945

34 х 3,5 нд/ПКФ 20 0,000 0,000

34 х 4 нк6500/ПКФ 20 2,153 2,153

34 х 6 нк6500/ПКФ 20 2,009 2,009

36 х 5 нк9000/ПКФ 20 2,998 2,998

36 х 6 нк6000/ПКФ 20 1,330 1,330

27 х 5 нк6500/ПКФ 20 3,100 3,100

13 х 2,5 нк6000/ПКФ 20 0,937 0,937

8732-78 38 х 3,5 нд/ПКФ 20 0,008 0,008

38 х 4 нк9000/ПКФ  09Г2С 0,016 0,016

42 х 3,2 нк9000/ПКФ 20 4,706 4,706

42 х 4 нк9000/ПКФ 20 13,779 13,779

42 х 5 нк9000/ПКФ 20 20,451 20,451

45 х 4 нд/ПКФ 20 3,234 3,234

45 х 4 нк9000/ПКФ 20 19,348 19,348

45 х 5 нк9000/ПКФ 20 19,535 19,535

48,3 х 4 нк9000/ПКФ 20 4,517 4,517

51 х 4 нк9000/ПКФ  09Г2С 0,040 0,040

51 х 4 нд/ПКФ 20 10,027 10,027

51 х 5 нк8000/ПКФ 20 0,048 0,048

20,163 20,163

57 х 3,2 нк9000/ПКФ 20 0,044 0,044

57 х 3,5 нк9000/ПКФ  09Г2С 77,478 77,478

20 43,611 43,611

57 х 4 нк9000/ПКФ  09Г2С 13,450 13,450

20 36,552 36,552

57 х 4 нд/ПКФ  09Г2С 14,850 14,850

57 х 5 нк9000/ПКФ  09Г2С 41,525 41,525

20 40,002 40,002

57 х 6 нк9000/ПКФ  09Г2С 27,910 27,910

20 32,942 32,942

13ХФА 0,000 0,000

57 х 8 нд/ПКФ  09Г2С 0,906 0,906

60 х 3,2 нк9000/ПКФ  09Г2С 20,169 20,169

20 0,050 0,050

60 х 3,5 нк9000/ПКФ  09Г2С 8,074 8,074

20 18,866 18,866

60 х 3,5 нк7000/ПКФ 20 1,362 1,362

60 х 3,5 нк11000/ПКФ 20 0,686 0,686

31,639 31,639

60 х 3,5 нд 20 0,424 0,424

60 х 4 нк9000/ПКФ  09Г2С 36,272 36,272

20 0,000 0,000

60 х 4 нк7000/ПКФ 20 0,000 0,000

60 х 5 нк9000/ПКФ  09Г2С 13,708 13,708

20 0,000 0,000

60 х 6 нк9000/ПКФ  09Г2С 8,428 8,428

20 0,078 0,078

60 х 6 нд/МПК 20 0,000 0,000

60 х 6 нк11000/ПКФ 20 0,000 0,000

60 х 8 нк8000/ПКФ 20 2,820 2,820

60 х 10 нк8000/ПКФ 20 0,000 0,000



8732-78 60 х 12 нк8000/ПКФ 20 4,643 4,643

60 х 14 нк8000/ПКФ 20 1,879 1,879

63,5 х 4,5 мр8600/ПКФ 45 20,838 20,838

63,5 х 6 нк8000/ПКФ 20 4,523 4,523

63,5 х 6 мр8600/ПКФ 45 19,085 19,085

63,5 х 8 нк8000/ПКФ 20 1,488 1,488

63,5 х 10 нк8000/ПКФ 20 0,230 0,230

63,5 х 10 нк7500/ПКФ 20 5,260 5,260

63,5 х 12 нк8000/ПКФ 20 2,808 2,808

68 х 6 нк8000/ПКФ 20 6,194 6,194

68 х 8 нк8000/ПКФ 20 1,591 1,591

68 х 16 нк7000/ПКФ 20 2,717 2,717

68 х 16 нк8000/ПКФ  09Г2С 2,812 2,812

70 х 5 нк8000/ПКФ 20 1,829 1,829

70 х 5 нк9000/ПКФ 20 1,370 1,370

70 х 8 нк8000/ПКФ 20 3,115 3,115

70 х 10 нк8000/ПКФ 20 4,395 4,395

70 х 12 нк8000/ПКФ 20 4,396 4,396

70 х 16 нк7500/ПКФ 20 5,160 5,160

73 х 5 нк9000/ПКФ 20 2,449 2,449

73 х 6 нк9000/ПКФ 20 0,270 0,270

73 х 8 нк9000/ПКФ  09Г2С 6,636 6,636

73 х 8 нк8000/ПКФ 20 0,000 0,000

73 х 9 нк8000/ПКФ  09Г2С 0,000 0,000

20 6,891 6,891

73 х 10 нк8000/ПКФ 20 5,110 5,110

73 х 12 нк7500/ПКФ  09Г2С 0,000 0,000

73 х 12 нк8000/ПКФ 20 5,004 5,004

73 х 16 нд/ПКФ  09Г2С 1,640 1,640

73 х 16 нк7000/ПКФ 20 0,000 0,000

73 х 5,5 нк9000/ПКФ  09Г2С 4,082 4,082

73 х 5,5 нк8000/ПКФ 20 5,411 5,411

76 х 3,5 нк9000/ПКФ  09Г2С 11,604 11,604

20 18,498 18,498

76 х 4 нд/ПКФ  09Г2С 18,220 18,220

76 х 4 нк9000/ПКФ  09Г2С 0,301 0,301

20 55,997 55,997

76 х 5 нк9000/ПКФ  09Г2С 15,671 15,671

20 54,649 54,649

76 х 6 нк9000/ПКФ  09Г2С 9,682 9,682

20 54,857 54,857

76 х 6 нк8000/ПКФ  09Г2С 10,085 10,085

76 х 9 нк8000/ПКФ  09Г2С 1,680 1,680

20 1,675 1,675

1,810 1,810

76 х 10 нк8000/ПКФ  09Г2С 7,719 7,719

76 х 12 нк7500/ПКФ  09Г2С 2,666 2,666

76 х 12 нк8000/ПКФ 20 4,189 4,189

76 х 14 нк7500/ПКФ 20 0,000 0,000

76 х 16 нк7000/ПКФ  09Г2С 5,550 5,550

20 4,749 4,749

83 х 3,5 нд/ПКФ 20 0,058 0,058

83 х 4 нк9000/ПКФ  09Г2С 4,948 4,948

20 0,198 0,198

83 х 6 нк8000/ПКФ 20 0,000 0,000

83 х 8 нк8000/ПКФ  09Г2С 4,604 4,604

20 8,015 8,015

83 х 10 нк8000/ПКФ 20 5,788 5,788

83 х 16 нк7000/ПКФ 20 6,048 6,048

83 х 16 нк8000/ПКФ 20 0,196 0,196

83 х 16 нд/ПКФ 35 0,000 0,000

89 х 3,5 нк9000/ПКФ  09Г2С 6,808 6,808

20 0,362 0,362

89 х 4 нк9000/ПКФ  09Г2С 21,354 21,354

20 20,761 20,761

89 х 4,5 нк9000/ПКФ  09Г2С 5,297 5,297

20 3,035 3,035

89 х 5 нк9000/ПКФ 20 38,581 38,581

45 32,237 32,237

89 х 5 нк8000/ПКФ  09Г2С 40,539 40,539

89 х 6 нк9000/ПКФ 20 0,222 0,222

89 х 6 нк8000/ПКФ  09Г2С 31,015 31,015

89 х 7 нк8000/ПКФ 20 5,622 5,622

89 х 7 нк9000/ПКФ  09Г2С 4,910 4,910

89 х 8 нк8000/ПКФ  09Г2С 18,898 18,898

20 35,900 35,900

13ХФА 0,000 0,000

89 х 8 мд11000  09Г2С 0,000 0,000

89 х 8 од11-11,8  09Г2С 20,863 20,863



8732-78 89 х 9 нк8000/ПКФ 13ХФА 0,000 0,000

89 х 10 нк8000/ПКФ  09Г2С 9,695 9,695

20 7,845 7,845

13ХФА 10,472 10,472

89 х 12 нк8000/ПКФ  09Г2С 0,000 0,000

20 3,491 3,491

89 х 12 нд 30ХГСА 0,000 0,000

89 х 13 нд/ПКФ 20Х 0,000 0,000

89 х 16 нк8000/ПКФ  09Г2С 2,704 2,704

89 х 16 нк7000/ПКФ 20 1,580 1,580

89 х 18 нк8000/ПКФ  09Г2С 0,000 0,000

89 х 18 нк7000/ПКФ 20 4,286 4,286

89 х 20 нк7000/ПКФ 20 0,000 0,000

95 х 5 нк8000/ПКФ 20 1,599 1,599

95 х 10 нк8000/ПКФ 20 7,069 7,069

95 х 12 нк6500 20 0,000 0,000

95 х 20 нк7000/ПКФ 20 1,699 1,699

102 х 5 нк9000/ПКФ 20 2,908 2,908

102 х 6 нк9000/ПКФ 20 0,156 0,156

102 х 6 нк8000/ПКФ 20 2,328 2,328

102 х 8 нк8000/ПКФ  09Г2С 1,100 1,100

20 0,950 0,950

102 х 10 нк7500/ПКФ 20 2,872 2,872

102 х 12 нк6000/ПКФ 20 2,116 2,116

102 х 12 нк8000/ПКФ  09Г2С 3,582 3,582

102 х 13 нк6000/ПКФ 20 1,480 1,480

102 х 18 нк6000/ПКФ 35 4,900 4,900

108 х 4 нк9000/ПКФ  09Г2С 14,004 14,004

20 39,835 39,835

108 х 4,5 нк8000/ПКФ 20 9,628 9,628

108 х 5 нк9000/ПКФ  09Г2С 15,398 15,398

108 х 5 нк8000/ПКФ 20 11,763 11,763

45 0,000 0,000

108 х 5 20 0,120 0,120

108 х 6 нк8000/ПКФ 20 13,576 13,576

 09Г2С 30,957 30,957

45 10,330 10,330

108 х 7 мр6870  09Г2С 6,826 6,826

108 х 8 нк8000/ПКФ 20 12,591 12,591

 09Г2С 12,411 12,411

45 3,261 3,261

108 х 10 нк8000/ПКФ  09Г2С 8,292 8,292

20 3,604 3,604

108 х 12 нк6000/ПКФ  09Г2С 2,370 2,370

108 х 12 нк8000/ПКФ 20 5,081 5,081

108 х 14 нд/ПКФ 20 4,474 4,474

108 х 16 нк7000/ПКФ 35 3,954 3,954

108 х 16 нк6000/ПКФ 20 10,102 10,102

108 х 18 нк7000/ПКФ 20 10,225 10,225

108 х 20 нк7000/ПКФ 20 3,980 3,980

114 х 4 нд/ПКФ 20 1,327 1,327

114 х 4,5 нк9000/ПКФ  09Г2С 4,352 4,352

20 0,876 0,876

114 х 5 нд/ПКФ 20 3,157 3,157

114 х 5 нк8000/ПКФ  09Г2С 11,940 11,940

114 х 6 нк8000/ПКФ  09Г2С 2,686 2,686

20 17,136 17,136

114 х 8 нд 20 6,700 6,700

114 х 8 нк8000/ПКФ  09Г2С 0,212 0,212

20 8,394 8,394

114 х 9 нк8000/ПКФ  09Г2С 24,093 24,093

20 5,056 5,056

114 х 10 нк8000/ПКФ 20 6,441 6,441

114 х 10 нд  09Г2С 14,008 14,008

114 х 12 нк8000/ПКФ 20 2,174 2,174

13ХФА 0,000 0,000

114 х 12 нк7500/ПКФ  09Г2С 0,232 0,232

13ХФА 0,000 0,000

114 х 12 нд  09Г2С 2,854 2,854

114 х 16 нк6000/ПКФ 20 4,071 4,071

121 х 6 нк8000/ПКФ 20 5,378 5,378

121 х 12 нк7000/ПКФ 20 3,342 3,342

121 х 14 нк7500/ПКФ 20 0,600 0,600

121 х 14 нк8000/ПКФ 20 1,566 1,566

121 х 28 нк7000/ПКФ 40Х 0,000 0,000

127 х 5 нк8000/ПКФ  09Г2С 15,554 15,554

20 9,544 9,544

45 5,527 5,527

127 х 6 нк8000/ПКФ  09Г2С 8,502 8,502



8732-78 127 х 6 нк8000/ПКФ 20 10,561 10,561

45 0,000 0,000

35 6,245 6,245

127 х 10 нк7000/ПКФ 20 8,138 8,138

127 х 10 нд/ПКФ  09Г2С 0,000 0,000

127 х 12 нк7000/ПКФ 20 0,000 0,000

127 х 12 нк6500/ПКФ 20 3,238 3,238

127 х 18 нк7000/ПКФ 20 0,000 0,000

127 х 18 нк8000/ПКФ 20 0,000 0,000

127 х 20 нк7500/ПКФ 35 0,000 0,000

133 х 4 нд/ПКФ  09Г2С 5,240 5,240

20 0,000 0,000

133 х 5 нд/ПКФ 20 10,552 10,552

133 х 5 нк8000/ПКФ  09Г2С 0,403 0,403

133 х 5 нк9000 20 3,910 3,910

133 х 5 нк9000/ПКФ  09Г2С 1,658 1,658

133 х 6 нк8000/ПКФ  09Г2С 14,584 14,584

20 35,913 35,913

133 х 8 нк7500/ПКФ  09Г2С 5,924 5,924

20 4,815 4,815

133 х 10 нк7000/ПКФ 20 0,000 0,000

133 х 13 нк7000/ПКФ 20 0,084 0,084

133 х 16 нк8000/ПКФ 20 1,154 1,154

133 х 22 нк7000/ПКФ 20 0,934 0,934

133 х 30 нк6000/ПКФ 20 1,492 1,492

30ХГСА 4,510 4,510

140 х 5 нд 45 5,420 5,420

140 х 6 нк9000/ПКФ 20 6,700 6,700

140 х 6 нк8000/ПКФ 45 0,000 0,000

140 х 6 нд 45 0,000 0,000

140 х 8 нк8000/ПКФ 20 1,190 1,190

140 х 12 нк9000/ПКФ 20 1,058 1,058

140 х 20 нк7500/ПКФ  09Г2С 0,000 0,000

140 х 20 нк7000/ПКФ 20 3,550 3,550

140 х 25 нк6500/ПКФ 20 0,000 0,000

146 х 5 нк9000/ПКФ 20 14,084 14,084

146 х 5 нк8000/ПКФ  09Г2С 2,700 2,700

146 х 5 нк9000  09Г2С 9,500 9,500

146 х 6 нк9000/ПКФ  09Г2С 4,690 4,690

20 18,320 18,320

45 2,187 2,187

146 х 8 нд/ПКФ 20 0,588 0,588

146 х 9 нк8000/ПКФ  09Г2С 0,000 0,000

146 х 10 нк9000/ПКФ  09Г2С 2,339 2,339

20 0,670 0,670

146 х 16 нк7000/ПКФ 20 0,000 0,000

146 х 20 нк8000/ПКФ 20 2,096 2,096

146 х 36 нд/ПКФ 40Х 1,441 1,441

152 х 18 мр5000/ПКФ 45 6,071 6,071

152 х 25 нк7000/ПКФ 20 4,895 4,895

159 х 4,5 нк9000/ПКФ  09Г2С 0,000 0,000

159 х 4,5 нд 20 7,306 7,306

159 х 4,5 нк8500/ПКФ  09Г2С 0,000 0,000

159 х 4,5 нк9000 20 7,625 7,625

159 х 5 нк9000/ПКФ  09Г2С 0,896 0,896

20 33,703 33,703

159 х 6 нк9000/ПКФ  09Г2С 1,834 1,834

20 7,924 7,924

159 х 6 нд/ПКФ  09Г2С 20,708 20,708

159 х 6 нд 20 6,800 6,800

159 х 6 нк9000  09Г2С 21,130 21,130

159 х 7 нк9000/ПКФ  09Г2С 63,520 63,520

159 х 8 нк9000/ПКФ  09Г2С 14,086 14,086

20 4,602 4,602

159 х 8 нд  09Г2С 13,174 13,174

159 х 8 нк8000/ПКФ 20 7,210 7,210

159 х 8 од11000-11800  09Г2С 14,322 14,322

159 х 8 од11-11,8 20 12,768 12,768

159 х 8 нк9000  09Г2С 4,215 4,215

159 х 10 нк9000/ПКФ  09Г2С 7,604 7,604

20 5,708 5,708

13ХФА 0,000 0,000

159 х 10 нд/ПКФ 20 17,123 17,123

159 х 12 нд/лук 13ХФА 0,332 0,332

159 х 12 нк9000/ПКФ  09Г2С 0,725 0,725

20 0,000 0,000

159 х 12 нк6500/ПКФ 20 0,000 0,000

159 х 14 нк9000  09Г2С 1,900 1,900

159 х 14 нк8000/ПКФ 20 0,000 0,000



8732-78 159 х 16 нк8000/ПКФ 20 2,423 2,423

159 х 20 нк6500/ПКФ 20 0,516 0,516

159 х 25 нк5500 40Х 0,000 0,000

159 х 30 нд/ПКФ 20 4,820 4,820

168 х 6 нк9000/ПКФ  09Г2С 13,848 13,848

168 х 6 нд/ПКФ 20 4,181 4,181

168 х 8 нк9000/ПКФ  09Г2С 0,677 0,677

20 1,062 1,062

168 х 8 нк8000/ПКФ 20 7,051 7,051

168 х 8 нд  09Г2С 8,266 8,266

168 х 10 нк9000  09Г2С 6,965 6,965

168 х 10 нк9000/ПКФ 20 0,000 0,000

168 х 12 нк9000/ПКФ  09Г2С 5,240 5,240

20 6,854 6,854

168 х 14 нк7000/ПКФ 20 0,500 0,500

168 х 14 нк8000/ПКФ  09Г2С 3,500 3,500

168 х 16 нк6000/ПКФ  09Г2С 2,914 2,914

13ХФА 0,000 0,000

168 х 18 нк7000/ПКФ 30ХГСА 5,190 5,190

168 х 20 нк6000/ПКФ 35 2,960 2,960

168 х 25 нк7000/ПКФ 20 2,020 2,020

168 х 30 нк7000/ПКФ 20 2,990 2,990

168 х 17 нк7000/ПКФ 10 0,440 0,440

180 х 6 нк9000/ПКФ 20 5,040 5,040

180 х 6 нк8000/ПКФ 45 0,000 0,000

180 х 8 нк9000/ПКФ 20 8,684 8,684

180 х 10 нк10000/ПКФ 20 1,768 1,768

180 х 20 нд/ПКФ 20 1,612 1,612

180 х 28 нк6000/ПКФ 40Х 0,000 0,000

180 х 40 нк5500 20 4,470 4,470

185 х 36 нк6000/ПКФ 40Х 0,000 0,000

194 х 6 нк9000/ПКФ  09Г2С 4,590 4,590

194 х 6 нд/ПКФ 20 2,226 2,226

194 х 6 нк9000 20 3,250 3,250

194 х 8 нк9000/ПКФ 20 1,400 1,400

194 х 10 нк9000/ПКФ 20 2,841 2,841

194 х 12 нк9000/ПКФ 20 7,026 7,026

194 х 20 нк8000/ПКФ 20 6,762 6,762

194 х 36 нк5500 20 5,080 5,080

203 х 8 нк9000/ПКФ 20 4,446 4,446

203 х 12 нк9000/ПКФ 20 0,000 0,000

219 х 6 нд/ПКФ  09Г2С 37,420 37,420

20 27,213 27,213

219 х 7 нк10000/ПКФ 20 4,361 4,361

219 х 7 од9500-11800  09Г2С 15,792 15,792

219 х 7 нд/ПКФ 20 35,071 35,071

219 х 7 нк8000/ПКФ  09Г2С 5,180 5,180

219 х 8 нк9000/ПКФ 20 62,984 62,984

219 х 9 нд/ПКФ  09Г2С 1,724 1,724

219 х 10 нк9000/ПКФ 20 0,000 0,000

219 х 12 нд/ПКФ  09Г2С 1,857 1,857

20 0,000 0,000

219 х 20 нк8000/ПКФ 20 4,810 4,810

219 х 25 нк7500/ПКФ  09Г2С 2,868 2,868

219 х 25 нк8000/ПКФ 20 0,990 0,990

219 х 28 нк7000/ПКФ 20 1,110 1,110

219 х 30 нд/ПКФ 35 4,610 4,610

219 х 30 нк7000/ПКФ 20 1,030 1,030

219 х 36 нк6000/ПКФ 20 4,060 4,060

219 х 45 нд 20 0,000 0,000

219 х 40 нк6000/ПКФ 20 0,000 0,000

219 х 40 нк5000/ПКФ 20 0,000 0,000

219 х 32 нд 40Х 0,000 0,000

245 х 8 нк9000/ПКФ 20 6,756 6,756

245 х 12 нк9000/ПКФ 20 13,150 13,150

245 х 28 нк9000/ПКФ 20 1,754 1,754

245 х 40 нк8000/ПКФ 20 0,000 0,000

273 х 7 нд/ПКФ  09Г2С 18,753 18,753

20 85,951 85,951

273 х 7 нд  09Г2С 20,235 20,235

273 х 8 нд/ПКФ 20 34,773 34,773

273 х 8 нк9000/ПКФ  09Г2С 66,032 66,032

273 х 10 нд/ПКФ  09Г2С 20,316 20,316

20 4,098 4,098

273 х 10 нк9000/ПКФ  09Г2С 16,248 16,248

273 х 12 нд/ПКФ  09Г2С 10,060 10,060

20 18,528 18,528

273 х 16 нд/ПКФ 20 1,120 1,120

273 х 16 нд 20 0,000 0,000



8732-78 273 х 20 нк9000/ПКФ 20 1,548 1,548

273 х 20 нд/ПКФ  09Г2С 11,348 11,348

273 х 22 нк9000/ПКФ 20 8,706 8,706

273 х 45 нд/ПКФ 35 0,000 0,000

299 х 36 нд/ПКФ 35 0,000 0,000

299 х 40 нд/ПКФ 35 0,000 0,000

325 х 8 нд/ПКФ 20 0,702 0,702

325 х 8 нк10000/ПКФ 20 45,788 45,788

325 х 8 нк9000/ПКФ 20 10,333 10,333

325 х 10 нд/ПКФ  09Г2С 4,144 4,144

325 х 10 нк9000/ПКФ 20 2,686 2,686

325 х 12 нд/ПКФ  09Г2С 10,262 10,262

20 20,648 20,648

325 х 16 нд/ПКФ 20 2,886 2,886

325 х 20 нк9000/ПКФ 20 10,578 10,578

325 х 20 нк8000/ПКФ  09Г2С 11,706 11,706

325 х 40 нд/ПКФ 35 0,000 0,000

325 х 50 нд/ПКФ 20 0,000 0,000

377 х 9 нд/ПКФ  09Г2С 2,744 2,744

20 0,892 0,892

377 х 10 нд/ПКФ  09Г2С 3,464 3,464

20 12,814 12,814

377 х 12 нд/ПКФ 20 6,382 6,382

426 х 9 нд/ПКФ  09Г2С 17,084 17,084

20 0,000 0,000

426 х 10 нд/ПКФ  09Г2С 16,035 16,035

20 0,000 0,000

426 х 12 нк9000/ПКФ  09Г2С 0,000 0,000

426 х 12 нд/ПКФ  09Г2С 0,000 0,000

426 х 20 нд/ПКФ 20 7,100 7,100

426 х 24 нд/ПКФ 20 2,180 2,180

8639-82 20 х 2 нд/ПКФ 10 2,914 2,914

550-75 114 х 6 нд 15Х5М 0,280 0,280

4986-79 0,2 х 400 12Х18Н10Т 0,000 0,000

3262-75 40 х 3 нд/ПКФ 20 3,628 3,628

40 х 3,5 нд/ПКФ 20 0,335 0,335

20295-85 720 х 8 нд/ПКФ 171С-УК52 12,013 12,013

14963-78 проволока проволока х 2,5 нд/ПКФ 65С2ВА-Б-1-ХН 0,000 0,000

14-3Р-50-2001 (пусто) (пусто)

1208-90 55 х 10 нд бронза 0,182 0,182

90 х 12,5 нд бронза 0,200 0,200

10705-80 32 х 2 (пусто) 0,056 0,056

114 х 6 нд/ПКФ 20 1,302 1,302

10704-91 38 х 1,5 мр6000/ПКФ 10 2,490 2,490

Общий итог 3531,503 3531,503


